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1. Introductie 
  

1.1 Opdrachtgever: TIBUPLAST B.V. De Zwingel 1, 4926 DC Lage Zwaluwe 
  

1.2 Datum opdracht: 1 december 2016 

  

2. Materialen en methoden 
   

2.1 Getest product: Element: Houten frame met cement afdekvloer waarin kunststof  

meterkastvloerplaat is opgenomen met daartussen 

Celdex Airseal manchet (20 mm dik) en daaronder 

Celdex PE plaat. Binnenzijde vloer rondom tegen de 

Airseal manchet een 40 mm dikke cementdekvloer. 

De Airseal manchet dient als luchtdichting van de sparing 

in de vloer en de doorvoeringen. 

SHR monstercode: 16.0633 01A  

Naadlengte: 01A: 4,370 m1  

(5 buisdoorvoeringen (4 x Ø68 mm; 1 x Ø 82 mm) + 

omtrek sparing vloer (2 x (424+824) mm) + gestanste 

gaten ((4 x Ø34 mm + 1 x Ø47 mm + 4 x Ø15mm). 

Oppervlak element: 01A: 0,35 m² (oppervlak uitsparing vloerplaat)  

Type dichting: Zie ook productspecificaties in Bijlage 3. 

16.0633 01A: Celdex Airseal manchet (20 mm dik) en daaronder 

(gelijmd) Celdex PE plaat (20 mm dik) voor 

meterkastvloerplaat; (gecomprimeerd rondom de 

buisdoorvoeren). 
 

   

2.2 Datum ontvangst: 1 december 2016 
  

2.3 Uitgevoerde 

testen: 

Luchtdoorlatendheid  

 Het bepalen van de luchtdoorlatendheid is uitgevoerd volgens NEN-EN 1026; 

maart 2016: “Ramen en deuren. Luchtdoorlatendheid, Beproevingsmethode”. 

Classificatie 

 Het bepalen van de classificatie voor de luchtdoorlatendheid is uitgevoerd volgens 

NEN-EN 12207: 1 november 1999: “Ramen en deuren. Luchtdoorlatendheid - 

Classificatie". 

Luchtvolumestroom 

 Het bepalen van de luchtvolumestroom is uitgevoerd volgens NEN 2686; 1 

december 2008: “Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode". 
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Foto 1:                                    Foto 2:                                    Foto 3: 

Testopstelling (binnenzijde)    Testopstelling (buitenzijde)     Detail vloerplaat met      

                                                                                               manchet 
 

 

2.4 Testperiode: 1 december 2016 

  

3. Resultaten Voor de testresultaten van de luchtdoorlatendheid en luchtvolumestroom zie Bijlage 1. 

  

Bijlage(n): 3 

  

Ing. R.J.E. Hillebrink, 

Projectleider 

A.A.J van Hunnik 

2e auteur 

 

Dit rapport heeft 11 bladen. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren. Gedeeltelijke 

publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR. 
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Bijlage 1a: Testresultaten overzicht 

 

 Naadaansluiting met Celdex Airseal + PE manchet voor 

meterkastvloerplaat 

Luchtvolumestroom Luchtdoorlatendheid 

Bandtype 
qv-10  

(dm3/s) 

c  

(dm3/s.m1.Pan) 

Luchtdoorlatendheid   

bij 100 Pa in m3/h.m 

Classificatie 

volgens 

NEN-EN 

12207* 

Classificatie 

volgens NEN 

2687** 

 

16.0633 01A 

Celdex Airseal + 

PE manchet voor  

meterkastvloer 

plaat  

Dikte 40 mm;  

 

0,013 0,00033 0,10 Klasse 4 Klasse 3 

 

*Luchtdoorlatendheid: Klasse 4 Verlies bij 100 Pa minder dan 0,75 m³/h.m (zie ook Bijlage 1b) 

**Luchtdichtheid (Passief Bouwen): Klasse 3 qv10 maximaal 30 dm3/s bij een woningvolume ≥ 250 m3 

                                                             qv10 maximaal 15 dm3/s bij een woningvolume < 250 m3 
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Bijlage 1b: Grafiek testresultaten 160633 01A 
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Bijlage 2: Tekening testopstelling 16.0633 01A 
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Bijlage 3: Productinformatie  
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